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1. UVOD

Predkladana zprava shrnuje vysledky inZenyrskogeologického pruzkumu a
diagnostického prizkumu pro Uc€ely planované rekonstrukce mostu pres feku Mzi v Tachove,
v ulici V Alejich (k. U. Tachov, okres Tachov, kraj Plzerisky). Situace sledované lokality je zfejma
z mapove pfilohy €. 1.

Cilem pruzkumnych praci bylo ovéfeni geologickych a hydrogeologickych poméru,
stanoveni geotechnickych vlastnosti zemin zakladové pldy a uréeni pevnosti betonu a kameniva
stavajicich opér mostu pomoci Schmidtova kladiva typu "L".

Zadavatel prlizkumu predal jako podklad k feSeni ukolu situaci stavenisté mér. 1 : 250.

2. PRUZKUMNE PRACE

Pfed zahajenim geologicko-prizkumnych praci byla provedena archivni reSerse
geologickych a hydrogeologickych poméru sledované lokality s vyuzitim geologickych map a
archivnich podkladd ziskanych z centréalniho archivu geologickych praci (CGS - Geofond v
Praze). Na vlastnim stavenisti a v jeho tésné blizkosti nebyla zjiSténa Zzadna archivni prizkumna
dila. Dokumentace nejbliz§iho archivniho vrtu zroku 1960, ktery byl vyhlouben pfi
inzenyrskogeologickém pruzkumu cca 65 m vychodné firmou GP Brno, zavod Stavebni geologie
Praha (viz pfiloha &. 3), pak byla zohlednéna pfi zpracovani této zpravy.

V ramci tohoto inZzenyrskogeologického prazkumu byla na zakladé dohody
s projektantem ukolu provedena jedna vrtana sonda (jadrovy vrt J1). Vrt byl hlouben na levém
bfehu feky Mze vedle stavajiciho mostu (viz situace sondy v pfiloze &. 2), a to do projektované
hloubky 8 m.

Vrtné jadro bylo bezprostiedné po vytézeni podrobné inzenyrskogeologicky
zdokumentovano. S 24 hod. ¢asovym odstupem po ukonéeni vrtani byla ve vrtu zméfena
ustalena hladina podzemni vody. Detailni dokumentace vrtu je uvedena v pfiloze €. 3.

Pro objektivni zatfidéni zemin byly odebrany dva vzorky z vrtného jadra a podrobeny
laboratornim  zkouskam (zakladnim klasifikaénim rozborim). Zkousky byly provedeny
v laboratofich geomechaniky firmy MINIGEO Karlovy Vary. Protokoly z laboratornich zkousek
zemin jsou uvedeny v priloze €. 4.

Za ucelem odbéru reprezentativniho vzorku podzemni vody bylo na vrtu J1 €erpano s
cilem napojit vrt Cerstvou podzemni vodou. Chemicky a fyzikalni rozbor zastizené podzemni
vody se zaméfenim na stanoveni jeji agresivity na beton byl proveden ve zkuSebni laboratofi
Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s. Protokoly zrozboru vzorku podzemni vody jsou v
pfiloze €. 5.

Vrtana sonda byla polohopisné a vySkopisné zaméfena. Pozice vrtu byla vyznacena do
objednatelem poskytnuté situace mér. 1 : 250 (pfiloha €. 2).

Pro stanoveni pevnosti betonu a kameniva opér stavajiciho mostu bylo na zakladé



dohody s objednatelem provedeno méfeni pomoci Schmidtova kladiva typu ,L“. Jedna se o
nedestruktivni zplisob stanoveni pevnosti horniny na zkousSené plose. Ze ziskaného odrazového
Cisla R Ize pomoci pfevodnich kfivek (pfevodni kfivky pro beton a Millerova diagramu pro
horniny) provést stanoveni pevnosti v tlaku (hodnota odpovida pevnosti v jednoosém tlaku). Pro
zjisténi udaje o pevnosti horniny je vSak nutné znat jeji objemovou hmotnost zjiSténou
laboratorné nebo odhadem na zakladé porovnani s jinou lokalitou, pfipadné odvozenou z
literatury. Vysledky méfeni jsou uvedeny v pfiloze €. 6.

3. GEOLOGICKE POMERY

Z regionalné geologického hlediska lezi sledovana lokalita v prostoru tachovského
krystalinika budovaného zde drobnozrnnou az stfedné zrnitou biotitickou pararulou algonkického
(svrchnoproterozoického) stafi.

Provedenym prizkumnym vrtem J1 bylo ovéfeno, Ze pfimé podlozi sledované lokality je
pod polohou antropogennich nasypl a kvartérnich naplavenin feky Mze budovano témito
krystalinickymi horninami. Pararulové podlozi bylo vrtem zastizeno v hloubce 55 m pod
povrchem terénu. Pararula je v pfipovrchové ¢asti zcela zvétrala az rozlozena a nabyva povahy
hlinitého pisku, ve svrchni Casti az piscité hliny, s pfimési Stérku (Ulomky prokiemenélé
pararuly). S pfibyvajici hloubkou pak stupen zvétrani klesa a Ize soudit, Ze pararula postupné
pfechazi do zdravé horniny. Prizkumnym vrtem J1 hlubokym 8 m vSak nebylo zdravé skalni
podlozi zastizeno.

V nadlozi pararuly jsou uloZeny kvartérni sedimenty. Jedna se o aluvium (naplaveniny).
Pfi bazi kvartéru od 3,8 m do 55 m hloubky pod terénem jsou ulozeny pisCité Stérky
s jemnozrnnou pfimési. Nad nimi je ulozena cca 0,2 m mocna poloha hliny s pfimési organické
substance. Povrch je tvofen antropogennimi nasypy, kterymi byl v minulosti vyrovnavan puvodni
terén. V mistech prizkumného vrtu ¢ini mocnost nasypu cca 3,6 m.

4. HYDROGEOLOGICKE POMERY

Na sledované lokalité byla vrtem J1 zastizena hladina podzemni vody, s ustalenim
v hloubce 2,95 m pod povrchem (tj. na urovni cca 471,1 m n. m.). Jedna se o mélkou (freatickou)
zvoden s volnou hladinou a prilinovou propustnosti, ktera je vazana na polohu kvartérnich
aluvialnich sedimentd a nejspodnéjsi polohu nasypl (pis€ité hliny, hliny a piscité Stérky se
slabou jemnozrnnou pfimési). Obecné Ize soudit, Ze zvoden je hydraulicky spojita s vodotedi
bezprostfedné blizké feky Mze, je dotovana infiltraci ze srazek, jeji uroven bude v pribéhu roku
kolisat v zavislosti na klimatickych pomérech (srazky, tani snéhu).

Na zakladé terénniho méfeni a chemického rozboru vzorku vody odebraného z vrtu J1
Ize konstatovat, ze podzemni voda je slab& mineralizovana, s mineralizaci kolem 150 mg/I
(vodivost méfena in situ Cinila 20 mS/m). Voda je slabé kysela (pH 6,9), velmi mékka (Ca 11,0
mg/l, Mg 5,8 mg/l), obsah agresivniho CO, (Heyerova zkouska) Cinil 17,1 mg/l, obsah SO, byl
stanoven 19,0 mg/l a obsah amonnych iontt 1,85 mg/l. Potom podle ustanoveni CSN EN 206-1



vykazuje podzemni voda agresivitu stupné XA1 (na beton slabé agresivni chemické prostfedi), a
to v dusledku obsahu agresivniho CO..

5. GEOTECHNICKE ZAVERY

Geologické a geotechnické poméry na sledované Iokalité, které byly ovéfeny
provedenym prizkumnym jadrovym vrtem J1 (hlubokym 8 m) jsou pfehledné zdokumentovany v
pfiloze &. 3). Kvazihomogennim poloham zemin s obdobnymi geotechnickymi vlastnostmi byly
prisouzeny tfidy dle CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa (pfipadné podle CSN
P 73 1005 InZenyrskogeologicky prizkum, event. dle dnes jiZ neplatné CSN 73 1001 Zakladova
puda pod plosnymi zaklady). Roz&lenéni poloh zakladové pudy bylo provedeno na zakladé
makroskopického popisu zemin s pfihlédnutim k vysledkim laboratornich zkousek.

Provedenou sondou J1 byly zastizeny do hloubky 3,6 m pod povrchem antropogenni
nasypy, kterymi byl v minulosti vyrovnavan puvodni terén. Pod 0,1 m mocnou asfaltovou
vozovkou je ulozen cca 0,4 m mocny podsyp slabé hlinitého Stérku (tfida G3 G-F az G4 GM). Od
hloubky 0,5 m az do 3,6 m je pak nasyp zbudovan ze zemin vesmés povahy pisc€ité hliny tuhé a
pfi bazi az mékké konzistence (tfida F3 MS), s lokalni cca 0,3 m mocnou vliozkou hlinitého pisku
(S4 SM).

Nasypy jsou ulozeny nad kvartérnimi sedimenty. Jedna se o aluvium (naplaveniny). P¥i
bazi kvartéeru od 3,8 m do 5,5 m hloubky pod terénem jsou uloZeny slabé az stfedné ulehlé
proménlivy podil pisCité frakce, Stérkova zrna jsou tvofena vesmés kfemenem a pararulou, jsou
CasteCné opracovana, velikosti zvétSiny drobné az kolem 5 cm, misty 8 - 10 cm, v 5. m byla ve
Stércich zastizena lokalni pfimés zetlelych ulomu( dfeva. Nad Stérky je uloZzena cca 0,2 m mocna
poloha mékkeé hliny s pfimési organické substance (tfida F5 MI).

Pod polohou antropogennich nasypu a kvartérnich naplavenin feky Mze bylo v hloubce
5,5 m pod povrchem terénu vrtem zastizeno pararulové podlozi (krystalinikum). Pararula je
v pripovrchové Casti zcela zvétrala az rozlozena (svrchu tfidy R6, od hloubky 6,6 m az do
konecné hloubky vrtu tfidy R6 az R5) a nabyva povahy hlinitého pisku (S4 SM), ve svrchni ¢asti
az pisCité hliny (F3 MS), s pfimési drobného az stfedniho Stérku (Ulomky prokiemenélé
pararuly). S pfibyvajici hloubkou pak stupen zvétrani klesa a lze soudit, Ze pararula postupné
pfechazi do zdravé horniny. Prizkumnym vrtem J1 hlubokym 8 m vsSak nebylo zdravé skalni
podlozi zastizeno.

Obecné vSak Ize konstatovat, Ze s pfibyvajici hloubkou stupen zvétrani klesa a rula
postupné pfechazi do zdravé horniny.

Pro potfeby projektanta jsou v nasledujici tabulce & 1 uvedeny geotechnické
charakteristiky vy€lenénych kvazihomogennich celkd zakladové pudy - tzv. geotechnickych typu,
které jsou zfetelné popsany v dokumentaci vrtu J1 (pfiloha &. 3). Tyto geotechnické
charakteristiky byly stanoveny s vyuzitim smérnych normovych hodnot dle byvalé CSN 73 1001
Zakladova plda pod plosnymi zaklady. Pro nasypy a pro kvartérni 0,2 m mocnou polohu
organické hliny nejsou charakteristiky uvedeny vzhledem Kk jejich zvlastni (antropogenni a
organickeé) povaze.



Upozoriuji v8ak na fakt, Ze kvartérni poloha pisCitého Stérku se slabou pfimési
jemnozrnné zeminy je dle rezimu pfi vrtani slabé az stfedné ulehla a obsahuje lokalni pfimés
zetlelych ulomu dfeva.

Prizkumnym vrtem byla zjiSténa ustalena hladina podzemni vody v hloubce 2,95 m pod
povrchem (ij. na urovni cca 471,1 m n. m.), jeji uroven vSak bude v pribéhu roku kolisat
v zavislosti na klimatickych pomérech (srazky, tani snéhu). Podle ustanoveni CSN EN 206-1
vykazuje podzemni voda agresivitu stupné XA1 (na beton slabé agresivni chemické prostfedi), a
to v dusledku obsahu agresivniho CO..

Z hlediska rozpojovani hornin spadaji zastizené zeminy dle CSN 73 6133 Navrhovani a
provadéni zemniho télesa do |. tfidy téZitelnosti. Dle staré CSN 73 3050 Zemni prace jsou
zeminy vesmeés 2. a 3. tfidy tézitelnosti (4. tfidu tézitelnosti vykazuje zcela zvétrala pararula cca
od hloubky 6,6 m do kone¢né hloubky vrtu - 8 m). Podrobné jsou tfidy tézitelnosti jednotlivych
zeminovych poloh ziejmé v dokumentace prizkumného vrtu - pfiloha €. 3.

Pro pfipad bezpeCného zajisténi stability stén pfipadnych vykopud do hloubky 3 m
navrhuji uvazovat v danych zeminach se sklonem do¢asnych svah( v poméru 1 : 1.

Tabulka €. 1: Geotechnické charakteristiky zakladové pudy v prostoru vrtu J1

Y Pef Cef Oy Cu Eger v klasifikace dle CSN
Geotechnicky typ " 736133
o o
kN/m kPa kPa MPa (73 1001)

Stérk piséity

se slabou primési
jemnozrnné zeminy 20,0 35 0 - - 90 0,20 G3 G-F az G1 GW
(slabé az stredné ulehly)
(kvartér - aluvium)

Rozlozena pararula F3 MS az S4 SM
(proterozoikum) 18,5 28 10 ) . 10 0,35 (R6)

Zcela zvétrala az S4 SM
rozlozena pararula 19,5 30 4 - - 14 0,30

. (odhad) (R6 - R5)
(proterozoikum)

Y objemova tiha

Qef efektivni dhel vnitfniho tfeni
Cef efektivni soudrznost

Qu totalni uhel vnitfniho treni
Cu totalni soudrznost

Eger modul pfetvarnosti

v Poissonovo Cislo




5. DIAGNOSTIKA OPER MOSTU

Jedna se o most, kde nosna konstrukce je tvofena betonovou armovanou mostovkou
uloZenou na dvou betonovych opérach (levobfezni a pravobiezni).

Ve spodni ¢asti opér jsou u hladiny feky zfetelné 2 fady Zzulovych kvadrl vysparovanych
cementovou maltou. Kvadry jsou o rozmérech 20 — 40 cm (délka), 20 — 25 cm (vySka) a 20 - 25
cm (odhadovana §ifka). Neni zfejmé, zda se jedna o kamenny zaklad opér, avSak nejspiSe jde o
obkladové zulové zdivo na lici opér v dosahu hladiny vodotede (feky Mze) zabranujici erozi
betonu pfi paté opér.

Beton opér je tvofen ze Stérkopisku zifejmeé Ficniho plvodu, Stérkova zrna jsou ¢astecné
opracovana, velikosti vesmés 1 — 3 cm, lokalné 4 — 5 cm, tvofena kifiemenem, rulou, misty
Cedicem. Beton opér je omitnut cementovou omitkou o mocnosti do 0,5 cm.

Beton opér je armovan Zeleznymi roxorovymi tyCemi o priméru cca 1 cm. Toto
armovani bylo zaznamenano pouze na jednom misté, a to v mistech odpryskaného betonu na
lici pravobfezni opéry - cca 1,7 m nad zulovymi kvadry v hloubce 1,5 cm pod povrchem betonu.

Ve spodni Casti opér je beton nad Zulovymi kvadry lokalné erodovan (vydroben) az do
vySky 0,2 — 0,3 m nad zulovymi kvadry a do hloubky 3 — 5 cm (misty az 7 cm).

Cementova omitka opér je lokalné obnazena (rozru$ena a odpadnuta), a to ve spodni
Casti opér do vysky 0,5 - 0,6 m nad zulovymi kvadry.

Levobfezni kfidlo na navodni strané je zCasti erodovano (viz fotografie) s lokalni
kavernou délky 0,7 m a hloubky 0,2 — 0,3 m.

Mostovka je znaCné naruSena zatékajici vodou. Na spodni strané mostovky jsou
cementova omitka a beton na lici znacné naruSené a odpadané, viditelna je na mnoha mistech
obnazend Zelezna armatura.

Pro stanoveni pevnosti betonu a Zulovych kvadrid opér stavajiciho mostu bylo
provedeno méreni pomoci Schmidtova kladiva typu ,L“. Jedna se o nedestruktivni zplsob
stanoveni pevnosti horniny na zkousené plose. Ze ziskaného odrazového cisla R Ize pomoci
pFevodnich kfivek (pfevodni kfivky pro beton a Millerova diagramu pro horniny) provést stanoveni
pevnosti v tlaku (hodnota odpovida pevnosti v jednoosém tlaku). Pro zjiténi Uudaje o pevnosti
horniny je v8ak nutné znat jeji objemovou hmotnost zjiSténou laboratorné nebo odhadem na
zakladé porovnani s jinou lokalitou, pfipadné odvozenou z literatury. Méfeni pevnosti betonu
opér bylo provadéno po odstranéni vrstvy cementové omitky. Vysledky méfeni jsou uvedeny
v priloze €. 6.

e Zulové kvadry ve spodni éasti opér u hladiny feky
- z petrografického hlediska se jedna o slabé navétralou Zulu
- rozméry kvadru €ini 20 — 40 cm (délka), 20 — 25 cm (vyska) a 20 - 25 cm (odhadovana Sirka)
- kvadry jsou vysparovany cementovou maltou
- neni zfejmé, zda se jedna o kamenny zaklad opér, avsak nejspiSe jde o obkladové zulové
zdivo na lici opér v dosahu hladiny feky Mze zabraniujici erozi betonu pfi paté opér
- odhadnuté objemova hmotnost &ini cca 2600 kg/m®



- provedeny byly zkousky pevnosti lomového kamene v tlaku pomoci Schmidtova kladiva, které
dle vysledkd mérfeni Cinily v priméru 67 MPa (levobfezni opéra) az 73 MPa (pravobrezni
opéra), v intervalu naméfenych hodnot 55 — 83 MPa

- z provedeného méfeni Ize pak usuzovat, Ze zulové kvadry pfi paté opér (viditeIné na jejich
lici) vykazuji pevnost v jednoosém (prostém) tlaku v rozmezi hodnot, které ho fadi do horniny
tfidy R2, tzn. Ze se jedna o horninu s vysokou pevnosti

e Beton opér

- beton opér je tvofen ze Stérkopisku zifejmé Fi¢niho puvodu, Stérkova zrna jsou Castecné
opracovana, velikosti vesmés 1 — 3 cm, lokalné 4 — 5 cm, tvofena kiemenem, rulou, misty
CediCem

- beton je armovan Zeleznymi roxorovymi tyéemi o primeéru cca 1 cm (prostorové usporadani
armatury neni zname)

- ve spodni ¢asti je beton lokalné vydroben az do vysky 0,2 — 0,3 m nad Zulovymi kvadry a do
hloubky 3 — 5 cm (misty az 7 cm)

- beton je omitnut cementovou omitkou o mocnosti do 0,5 cm, omitka je lokalné obnazena
(opadana), a to ve spodni ¢asti opér do vysky 0,5 - 0,6 m nad Zulovymi kvadry

- provedeny byly zkousky pevnosti betonu v tlaku pomoci Schmidtova kladiva, které
dle vysledkd méfeni Cinily v pruméru 23 MPa (levobfezni opéra) a 22 MPa (pravobiezni
opéra), v intervalu naméfenych hodnot 18 — 26 MPa

Kamenice, ¢ervenec 2020 Ing. Jaromir Stfeska
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V dokumentaci prizkumného vrtu je uvedeno zatfidéni podle nize uvedenych norem:

(rozélenéni kvazihomogennich poloh zemin bylo provedeno na zakladé makroskopického popisu zemin z vrtného jadra)

o CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa - zatfidéni dle ptilohy A a ptilohy D (t&Zitelnost),
pFip. podle CSN P 73 1005 InZenyrskogeologicky priizkum, event. dle dnes jiz neplatné CSN 73 1001

Zakladova plda pod plo$nymi zaklady

e CSN 721003 (CSN EN ISO 14688) Geotechnicky priizkum a zkou$eni - Pojmenovani a zatfidovani

zemin

e CSN 73 3050 Zemni prace (v soucasnosti neplatna)

geologické prace

Ukol

Tachov - V Alejich - most

( Ing. Jaromir Stfeska

Kamenice 62, 356 01 Biezova /

Nazev pfilohy
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a vybraného blizkého archivniho vrtu

—
" Plzensky

Datum éervenec 2020

Okres
Tachov

Vypracoval . v
e Ing. Jaromir Stieska

Katastr
Tachov

Pfiloha €.

3




vt J1
Z=474,03
hloubka trida dle GSN
(m)
3

od | do | geologicky popis ég?ggg) 721003 g

0,0 | 0,1 | asfaltova balena (zivicny kryt vozovky) R4 4
nasyp

0,1 0,5 | stérk slabé hlinity, drobny az kolem 6-8 cm, tvofeny ulomky G3 G-F sagrMg | 3
pararuly, amfibolitu, misty kiemene, Sedohnédy, zavlhly, az az
stfedné ulehly G4 GM sasigrMg
nasyp

0,5 1,7 | hlina pis¢€ita, v 1. m lokalni pfimés popela, Skvary, misty stiepy F3 MS sasiMg | 2
skla, hnéda, tuha (ruéni penetrace 140 — 180 kPa)
nasyp

1,7 | 2,0 | pisek hlinity, misty s pfimési ulomk( zvétralé pararuly, svétle S4 SM sisaMg | 2
hnédy, tuhy az pevny, stfedné ulehly
nasyp

2,0 | 2,3 | hlina pis¢ita, lokalni pfimés drobnych zvétralych ulomku cihel, F3 MS sasiMg | 2
tmavé hnéda, tuha
nasyp

2,3 | 3,6 | hlina pisc€ita, v metrazi 3,0 — 3,5 m lokalni pfimés keramickych F3 MS sasiMg | 2
stfepu a stfepl skla, hnéda, svétle hnéda, mékka
pfi bazi kamen ortoruly pfes prameér vrtu
nasyp

3,6 | 3,8 | hlina, se slabou pfimési organické substance (organicky F5 Mi siOr 2
zapach), svétle Seda, tmavé Sedé laminovana, mékka (ruéni
penetrace max. 80 kPa)
kvartér — naplav (aluvium)

3,8 | 5,5 | stérk piscity, proménlivy podil piscité frakce, se slabou pfimési G3 G-F saGr 3
jemnozrnné zeminy, Stérkova zrna tvofena vesmés kfiemenem misty az
a pararulou, jsou ¢asteCné opracovana, velikosti zvétsiny G1GW
drobné az kolem 5 cm, misty 8-10 cm, v 5. m lokalni pfimés
zetlelych ulomU dfeva, tmavé Sedy, nasyceny vodou, slabé az
stfedné ulehly
kvartér — naplav (aluvium)

55 6,6 | rozlozena pararula — charakteru silné pisc€ité hliny az hlinitého F3 MS saSi 3
pisku, v lokalnich polohach s pfimési drobného Stérku az az
tvofeného ulomky zvétralé prokiemenélé pararuly, svétle Seda, S4 SM siSa
s tmavé Sedymi prolohami, pevna (ruéni penetrace 180 — 220 (R6)
kPa)
proterozoikum — tachovské krystalinikum

6,6 8,0 | zcela zvétrala az rozlozena pararula — charakteru hlinitého S4 SM siSa 4
pisku, s nepravidelnou pfimési drobného az stfedniho Stérku (R6-R5)

(do 2-3 cm) tvoifeného ulomky zvétralé prokfemenélé pararuly,
svétle Seda, s tmavé Sedymi prolohami, ulehly, pevny (drobivy)
proterozoikum — tachovské krystalinikum
Poznamka: CSN 73 6133 Navrhovéni a provédéni zemniho télesa - zatfidéni dle prilohy A a pfilohy D (téZitelnost)

CSN 73 1005 Inzenyrskogeologicky priizkum

CSN 72 1003 (CSN EN ISO 14688) Geotechnicky priizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfidovéni zemin

CSN 73 3050 Zemni prace (v souéasnosti neplatné)

podzemni voda

zpusob hloubeni

¢ vrtna souprava WIRTH BO

hladina cca3,0m e jadrové, na sucho

narazena pod povrchem terénu

hladina 2,95m primér vrtu e 156 mm — 137 mm

ustalena pod povrchem terénu

vodivost 20 mS/m vzorky vody pro zkraceny chemicky rozbor
(Primo 4) se stanovenim agresivity na beton

vzorky zemin

4,4-4,7m

58 -6,0m

e pro zakladni klasifikaéni rozbory z hloubky:




datum hloubeni 8. 6. 2020 dokumentoval Ing. Jaromir Stfeska

Z vysledk laboratorniho rozboru vzorku podzemni vody vyplyva, ze podle ustanoveni CSN EN 206-
1 vykazuje podzemni voda agresivitu stupné XA1 (na beton slabé agresivni chemické prostredi), a
to v diisledku obsahu agresivniho CO..
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archivni vrt cca 65 m vychodné od sledované lokality s uvedenou dokumentaci
(s archivnim ozna¢enim dle CGS-Geofondu Praha - ID 132802

(inzenyrskogeologicky vrt hluboky 7 m realizovany GP Brno, zavod Stavebni geologie Praha v r. 1960)




Ceska geologicka sluzba - Gtvar Geofond
databaze geologicky dokumentovanych objektl, vypis porizen dne : 03.06.2020

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze
ID

Plvodni ndzev

Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

132802

S-9

S-9
1960

Ceska geologicka
sluzba - Geofond

7
GF V039685
1056530.00

873210.00

zameéreno

zameéreno ( systém
neuveden )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Nadmorska vyska - souradnice Z
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické Udaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody
[m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotnda dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadeéjici
Organizace blokujici

Blokovano do

472.30

Y
inzenyrskogeologicky
N

14

ustalend
N

chemické rozbory vody

N
vrt svisly
Y

GP Brno, zavod Stavebni
geologie Praha

Hloubka[m] Stratigrafie Popis
0.00-0.20 Kvartér hlina
0.20-1.40 Kvartér hI,ma p'SC'tyL h,neda
pisek ve vloZzkach

) p pisek hrubozrnny, hnéda
K = S Sl stérk pisCity max.velikost ¢astic 1 dm
3.80-4.00 Proterozoikum rula rozlozeny jilovity tuhy
4.00 - 6.00 Proterozoikum rula navétraly kfemity biotiticky, Sedd, hnéda
6.00 - 7.00 Proterozoikum rula pevny biotiticky kfemity

LOKALIZACE V MAPE


http://www.geology.cz/app/asgi/asg.php?item=1&tt_=D&signatura=GF V039685

T T T e
ey, i : 13564 1355@13
-4 J . . ¢h -

; 135534 gl
Ly - 135
s : % fllf}?aﬁﬁeﬁ}:ﬁﬁf

135523
oo

13552513552%?

13552

=y |:ﬂ:|l & "y
Gl B2a1d0 ) e,
% - : 135512 I:E:Il35513

}132432'fﬁ\ "
{'\- -

= -yl 0 ik
P Y AR [
oR - i

5132433


http://www.geology.cz/app/gdo/?item=2&x=-873210&y=-1056530

Ukol

Tachov - V Alejich - most

geologické prace

( Ing. Jaromir Stfeska

Kamenice 62, 356 01 Bfezova /| a7y pfilohy

Laboratorni rozbory zemin - zakladni klasifikaéni rozbory
fyzikalné - mechanickych vlastnosti

Kraj Plzefisky Datum gervenec 2020 Ptiloha &.
Okres Vypracoval

Tachov MINIGEO, Karlovy Vary 4
Katastr Tachov




MINIGEO - Geologicky prizkum
Eva Kunesova, Hibitovni 7, 360 20 Karlovy Vary
tel.: +420 - 353 229 642, mobil: 603 920 125, kunes@minigeo.cz , www.minigeo.cz

MECHANIKA ZEMIN 12.06.2020

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : TACHOV V ALEJI - MOST
CISLO UKOLU : 35/20
SONDA J1 J1
HLOUBKA [m] 44-47 5.8-6.0
LAB. C. 107 108
DRUH VZORKU PORUSENY PORUSENY
VLHKOST [%] 255 24
MEZ TEKUTOSTI [%] |NEPLASTICKY 46
MEZ PLASTICITY [%] | NEPLASTICKY 28
INDEX PLASTICITY [%] | NEPLASTICKY 18
KLASIFIKACE CSN 73 6133 Gl GW S4 SM
KLASIFIKACE .
CSN EN ISO 14688-2 saGr siSa
KLASIFIKACE CSN 75 2410 Gl GW S4 SM
KONZISTENCE VYPOCTENA . .
PODLE CSN 736133
KONZISTENCE VYPOCTENA PEVNA
PODLE CSN EN ISO 14688-2
INDEX KONZISTENCE NELZE 1.22
INDEX KOLOIDN{ AKTIVITY NELZE 9
BARVA VZORKU SEDOCERNA SED SIVA

(HKonzistence a plasticita smésnych zemin plati pouze pro vypln.




tel.: +420 - 353 229 642, mobil: 603 920 125, kunes@minigeo.cz , www.minigeo.cz

MINIGEO - Geologicky prizkum
Eva Kunesova, Hibitovni 7, 360 20 Karlovy Vary

LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

Ukol : TACHOV V ALEJI — MOST
Sonda: J1 hloubka [m]: 4.4— 4.7 lab. ¢islo: 107
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
. PISEK STERK .
100 JiL PRACH JEMNY STREDNI _|4RUBY] _DROBNY | _sTREDN] JHrus ] AMEN
z
90
)4
80 /
70
/ Obsah frakce [%]
60 7
JIL
50
/ PRACH
40 -
PISEK 29
30 —
/ STERK 67
20 P
Cyu 10.206
10
— Ce 1.789
° o o o o o e o o 3
g 88 g8 &8 5 B EZ - ~v 2 o 3 8 8 B
N £ ~ o o o o o
Vlhkost w = 25.5 % [ Z
Atterbergovy meze : NEPLASTICKY wL = 0 %
© 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110[%]
Pdrovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku SEDOCERNA
Organ. primési Uhlicitany
Klasifikace CSN 736133 Gl GW Ndzev zeminy STERK DOBRE ZRNENY
podle CSN 736133
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 saGr Podlozi VHODNA
Klasifikace CSN 752410 Gl GW Nésyp VHODNA

2/4



MINIGEO - Geologicky prizkum

Eva Kunesova, Hibitovni 7, 360 20 Karlovy Vary
tel.: +420 - 353 229 642, mobil: 603 920 125, kunes@minigeo.cz , www.minigeo.cz

LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

Ukol : TACHOV V ALEJI — MOST
Sonda: J1 hloubka [m]: 58— 6.0 lab. ¢islo: 108
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
. PISEK STERK .
100 JiL PRACH JEMNY STREDNI _|4RUBY] _DROBNY | _sTREDN] JHrus ] AMEN
90 —
/
80 -
//
70
Obsah frakce [%]
60 -
JIL 2
50 va
‘0 /] PRACH 27
> -
PISEK 56
30 P —
/] STERK 15
20
/ Cu 22573
10
Ce 0.452
° o o o o ° e o o 2
g8 8 8 2 8 5 B &8 - v » o 3 ¥ 3 &
N £ ~ o o o o o
Vlhkost w = 24.0 % [ 7|
Atterbergovy meze : Ip = 18 wp = 28 wL = 46 % k ﬂ
© 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110[%]
Konzistence : 1.22
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 PLASTICITA _
. ¢ | vELMmI EXTREMNE
— 0 NIZKK STREDNI| VYSOKA VYSOKA VYSOKA
D D E)
2 60 260 =
= 50 Z 50 4 JIL @
O O
= = /s
g 10 8 40 A "o
o a
° %0 ) %07 / @
T © .
£ 20 £ 20 4 / HLINA
10 10 ! @
—1| o)
1 ) 1 ) L) ) 1} 1 1 ) 1 1 L) 1 L) L)
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Obsah jflovych c¢dstic [%] Vlhkost na mezi tekutosti wL [%]
Pdrovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku SED SIVA
Organ. primési Uhlicitany
Klasifikace CSN 736133 S4 SM Ndzev zeminy PISEK HLINITY
podle CSN 736133
Klasifikace CSN EN IS0 14688-2 siSa Podlozi PODM. VHODNA
Klasifikace CSN 752410 S4 SM Ndsyp PODM. VHODNA

3/4



MINIGEO - Geologicky prizkum
Eva Kunesova, Hibitovni 7, 360 20 Karlovy Vary
tel.: +420 - 353 229 642, mobil: 603 920 125, kunes@minigeo.cz , www.minigeo.cz

Vhodnost zemin pro pozemni komunikace

NAZEV UKOLU : TACHOV V ALEJI - MOST
CISLO UKOLU : 35/20
Kapil. vzl :
Vzorek Sonda Hloubky Typ Hs Hmax Namrzavost . V,hO,dHOSt zemin i
[m] zeminy [m] Aktivni zéna Nasyp
107 J1 44-47 Gl GW NEPATRNA NENAMRZAVE VHODNA VHODNA
108 n 58-60 S4SM NEPATRNA NAMRZAVE HOIDIAL HOIDIL

VHODNA VHODNA

Filtrac¢ni soucinitel (K)

I}I’AZEV’UKOLU : TACHOV V ALEJI - MOST
CISLO UKOLU : 35/20
VZOREK SONDA HLOUBKA KONSTANTNI CARMAN - METODA U. S. BUREAU METODA
SPAD KOZENY OF SOIL PODLE
CLASSIFICATION HAZENA
[m] [m/s ] [ m/s ] (CH. MALLET [m/s |
J.PACQUANT)
[m/s ]
107 J1 4.4 -4,7 3.7000.10° 2.0250.10°
108 J1 5,8-6,0 1.7000.10°° 4.9062.10°

4/4
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Laboratorni rozbory podzemni vody

Kraj Plzeﬁsky Datum &ervenec 2020 Priloha ¢.
Okres Vypracoval . .

Tachov ypracov Vodarny a kanalizace K. Vary, a.s. 5
Katastr

Tachov




& Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. <\,

- - ~—— —
Studentska 328/64, 360 07 KARLOVY VARY  ICO: 4978 92 28 * DIC: Cz4978 9228 HGENRA

\
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N
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;409/ AN Laborator Brezova LN «*
Vv . Jungmannova stezka 2028, 360 01 KARLOVY VARY L 1443
telefon: 359 010 860 mobil: 606 651 224, 725 050 101 e-mail: pheimerlova@vodakva.cz
ZkuSebni laboratoF &. 1443 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Protokol €.:  512/2020 Strana: 1/2

PROTOKOL o zkouskach €. 512/2020

Zadavatel: Stfeska Jaromir Ing.
Kamenice 62
356 01 Brezova

Cislo vzorku | Misto odbéru Typ vzorku
3541 Tachov voda pro stan. agresivity na beton

Cislo vzorku | Upfesnéni mista odbéru
3541 Tachov, V Aleji, MOST - vrt J1

Cislo vzorku | Vzorkoval Odbér Plan vzorkovani

3541 zékaznik externi * neakreditovany
Podrobnosti o podminkéach vzorkovani jsou uvedeny v Zaznamu o odbéru. *) Za veSkeré uvedené Udaje o vzorku a jeho odbéru odpovida zakaznik.
V pripadé neakreditovaného odbéru odpovida laboratof pouze za vysledky rozboru ve vzorku dodaném do laboratore, jak byl pfijat.

Cislo vzorku| Datum odbéru Cas odbéru Datum pfijmu Zahajeni zkouSek | Dokonceni zkouSek
3541 09.06.2020 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020

Datum zahajeni jednotlivych zkou$ek je uveden v pracovnich zaznamech a mlize byt sdélen na vyzadani.

VYSLEDKY ZKOUSEK: viz nasledujici strana

Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork( uvedenych na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely.

/.
z
Ing. Petra Heimerlova

V Karlovych Varech dne 15.06.2020 vedouci zkuSebni laboratofe

plati od: 01.03.2020 matrice P3




&:f Vodarny a kanalizace Karlovy Vary,a.s.  «W.

‘ B Studentska 328/64, 360 07 KARLOVY VARY  ICO: 49 78 92 28 * DIC: CZ49 78 92 28 ilaﬁm&

}0’7 N Laboratof Bfezova K ¢

! Jungmannova stezka 2028, 360 01 KARLOVY VARY L 1443
telefon: 359 010 860 mobil: 606 651 224, 725 050 101 e-mail: pheimerlova@vodakva.cz
ZkuSebni laboratoF &. 1443 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Protokol €.:  512/2020 Strana: 2/2

VYSLEDKY ZKOUSEK:
Cislo vzorku: 3541

Ukazatel SOP |Dle normy Jednotky |Vysledek NM
pHas-c A 1.01 |ESNISO 10523 6,9 0,1
KNKa,5 A 5.03 |CSNEN ISO 9963-1 mmol/l 0,816 15%
CO:2 agr. Heyer N 510 |CSNEN 13577 mg/l 17,1
Amonné ionty A 2.04 |ESNISO 7150-1 mg/l 1,85 15%
Sirany A | 606 |CSNENISO10304-1 mg/! 19 10%
Ca+Mg (tvrdost) A | 506 |CSNISO 6059 mmol/| 0,50 10%
Véapnik A | 507 |ESNISO 6058 mg/l 11 10%
Hofcik A | 506 |CSNISO 6059 ma/l 5,8

Vysvétlivky k tabulce vysledkd:

Ukazatele vyjma téch oznacenych u SOP * nebo dodanych externim dodavatelem byly stanoveny v Laboratofi Bfezova na vySe uvedené adrese.
NM je nejistota méFeni vyjadiend jako rozsifena nejistota odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2. Nejistota méfeni
nezahrnuje nejistotu vzorkovani. SOP oznacené * - ukazatel byl stanoven v misté odbéru.

Ukazatele oznacené: "A" jsou v rozsahu akreditace, "N" jsou mimo rozsah akreditace, "F1"- flexibilni rozsah akreditace, "S" - externi dodavka - ¢islo
akreditované laboratore externiho dodavatele u CIA je uvedeno v poloZce SOP - tyto ukazatele byly stanoveny mimo LaboratoF Bfezova.

Konec vysledkové €asti protokolu.

Vyhotovil: Heimerlova Petra Ing.



Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Studentska 328/64, 360 07 KARLOVY VARY ICO: 49 78 92 28 * DIC: CZ49 78 92 28

Laboratof Brezova

Jungmannova stezka 2028, 360 01 KARLOVY VARY

telefon: 359 010 860

mobil: 606 651 224, 725 050 101

e-mail: pheimerlova@vodakva.cz

strana: 1/1

Infotisk - porovnani s normou vzorku ¢.: 3541

Zadavatel : Stfeska Jaromir Ing.
Kamenice 62
356 01 Bfezova
Cislo vzorku Misto odbéru: Odbérovy profil: Material:
3541 Tachov voda pro stan. agresivity na beton

Datum odbéru: Cas odbéruj Datum pfijmu:| UpFesnéni mista odbéru:
9.6.2020 10.6.2020 Tachov, V Aleji, MOST - vrt J1

VYSLEDKY ANALYZ:

Ukazatele SOP |Dle normy Nejistoty | Jednotky Hodnoty
pH2s ¢ 1.01 &SN 1SO 10523 0,1 6,9
KNKa,s5 5.03 &SN EN 1SO 9963-1 15% mmol/l 0,816
COz agr. Heyer 5.10 ESN EN 13577 mall 17,1
Amonné ionty 2.04 ESN IS0 7150-1 15% ma/l 1,85
Sirany 6.06 ESN EN I1SO 10304-1 10% mg/| 19
Ca+Mg (tvrdost) 5.06 CSN IS0 6059 10% mmol/l 0,50
Véapnik 5.07 ESN ISO 6058 10% mg/l 11
Horcik 5.06 ESN ISO 6059 mg/l 5.8

Interpretace vysledk( dle CSN EN 206+A1:2018 - Tabulka 2:
Stupen agresivity XAl XA2 XA3
parametr jednotka hodnota hodnota hodnota
pH 55-6,5 45-55 4,0-45
CO: agresivni mg/l 15-40 40 - 100 vice nez 100
amonné ionty mg/l 15- 30 30 - 60 60 - 100
sirany mg/l 200 - 600 600 - 3000 3000 - 6000
horcik ma/l 300 - 1000 1000 - 3000 vice nez 3000

Pokud dvé nebo vice chemickych charakteristik jsou stejného stupné, pak je nutno pouzit nejblize vysSi stupen,
pokud studie pro tento specificky pfipad neprokaze, Ze to neni nutné.

Zjisténé ukazatele odpovidaji dle CSN EN 206+A1:2018 stupni agresivity na beton: XA1

/

V Karlovych Varech dne:15.6.2020
Vyhotovil: Heimerlova Petra Ing.

Ing. Petra Heimerlova
vedouci zkuSebni laboratofe

matrice P17
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Zkousky pevnosti betonu a kameniva opér
Schmidtovym kladivem typu "L"
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Tachov - V Alejich - most - diagnostika

Méfeni odrazového ¢isla Schmidtovym kladivem "L"
a urceni pevnosti v jednoosém tlaku z prevodni kiivky

Vyhodnoceni:

Levobrezni opéra

. i i korekce pevnost
zuloveé kvadry odrazové poloha |odrazového| v tlaku
ve spodni ¢asti opéry méFeni & gislo kladiva Cisla na (MPa)
tvofeny Zulou o (stuprid od polohu odecet z
: . 3 (prumér) vodorovné) | kladiva Millerova
s objemovou hmotnosti cca 2600 kg/m ) A diagramu
svisle doll
ve spodni &asti opéry jsou u hladiny feky 1 41 0 38 75
zfetelné 2 fady zulovych kvadru 2 35 0 32 55
vysparovanych cementovou maltou, 3 40 0 37 70
kvadry o rozmérech: délka 30-40 cm, 4 39 0 36 67
vy8ka 20-25 cm, Sitka odhadem 20-25 cm, 5 39 0 36 67
nad Zulovymi kvadry uloZen beton opéry, 6 38 0 35 65
neni ziejmé zda se jedna o kamenny zéklad 7 40 0 37 70
opéry, zfejmé jde nejspiSe o obkladové
zdivo na lici opéry v dosahu hladiny vodotece  |pramér véech méfeni 67
zabrafiujici erozi betonu pfi paté opéry
odrazové poloha pevnost
Cislo kladiva v tlaku
> - (pramér) | (stupnd od (MPa)
beton opery merent ¢ vodorovné) odecet z

prevodni kfivky

beton tvofen ze Stérkopisku, zfejmé Fiéniho
puvodu, Stérkova zrna jsou ¢asteéné
opracovana, velikosti vesmés 1-3 cm,
lokalné 4-5 cm, tvofena kifemenem, rulou,
misty ¢edi¢em,

beton opéry omitnut cementovou omitkou
o mocnosti do 0,5 cm

(odecet pevnosti betonu v prostém tlaku
na zakladé zméfeného odrazového Cisla
byl proveden z pfevodni kfivky a tabulek
pro zkousky tvrdosti betonu Schmidtovym
kladivem L)

méfeni 0,2 m nad Zulovymi kvadry

1 25 0 25
2 23 0 22
3 22 0 21
4 25 0 25
5 25 0 25
6 23 0 22
7 23 0 22
méreni 1,0 m nad Zulovymi kvadry
1 26 0 26
2 24 0 23
3 24 0 23
4 23 0 22
5 22 0 21
6 23 0 22
7 25 0 25
méreni 1,8 m nad Zulovymi kvadry
1 24 0 23
2 25 0 25
3 20 0 18
4 22 0 21
5 23 0 22
6 22 0 21
7 22 0 21
pramér vdech méfeni 23

Datum méreni: 16. 07. 2020
Méfil: Ing. Jaromir Stfeska




Tachov - V Alejich - most - diagnostika
Méfeni odrazového ¢isla Schmidtovym kladivem "L"
a urceni pevnosti v jednoosém tlaku z prevodni kiivky

Vyhodnoceni:

Pravobrezni opéra

. i i korekce pevnost
zulové kvadry odrazové poloha |odrazového| v tlaku
ve spodni ¢asti opéry méFeni & gislo kladiva Cisla na (MPa)
tvofeny Zulou o (stuprit od polohu odecet z
: . 3 (prumér) vodorovné) | kladiva Millerova
s objemovou hmotnosti cca 2600 kg/m ) A diagramu
svisle doll
ve spodni &asti opéry jsou u hladiny feky 1 40 0 37 70
zfetelné 2 fady zulovych kvadru 2 43 0 40 83
vysparovanych cementovou maltou, 3 42 0 39 80
kvadry o rozmérech: délka 20-40 cm, 4 39 0 36 67
vy8ka 20-25 cm, Sitka odhadem 20-25 cm, 5 40 0 37 70
nad Zulovymi kvadry uloZen beton opéry, 6 39 0 36 67
neni ziejmé zda se jedna o kamenny zéklad 7 41 0 38 75
opéry, zfejmé jde nejspiSe o obkladové
zdivo na lici opéry v dosahu hladiny vodote€e |primér vSech méreni 73
zabrafiujici erozi betonu pfi paté opéry
odrazové poloha pevnost
Cislo kladiva v tlaku
> - (pramér) | (stupnd od (MPa)
beton opery merent ¢ vodorovné) odecet z

prevodni kfivky

beton tvofen ze Stérkopisku, zfejmé Fi¢niho
puvodu, Stérkova zrna jsou ¢asteéné
opracovana, velikosti vesmés 1-3 cm,
lokalné 4-5 cm, tvofena kifemenem, rulou,
misty ¢edi¢em,

beton opéry omitnut cementovou omitkou
o mocnosti do 0,5 cm

(odecet pevnosti betonu v prostém tlaku
na zakladé zméfeného odrazového Cisla
byl proveden z pfevodni kfivky a tabulek
pro zkousky tvrdosti betonu Schmidtovym
kladivem L)

méfeni 0,2 m nad Zulovymi kvadry

1 21 0 19
2 21 0 19
3 25 0 25
4 21 0 19
5 21 0 19
6 21 0 19
7 21 0 19
méreni 1,0 m nad Zulovymi kvadry
1 24 0 23
2 25 0 25
3 25 0 25
4 23 0 22
5 23 0 22
6 24 0 23
7 25 0 25
méreni 1,8 m nad Zulovymi kvadry
1 25 0 25
2 25 0 25
3 23 0 22
4 23 0 22
5 24 0 23
6 23 0 22
7 23 0 22
pramér vdech méreni 22

Datum méreni: 16. 07. 2020
Méfil: Ing. Jaromir Stfeska




Tachov - V Alejich - most - diagnostika
Méreni odrazového cisla Schmidtovym tvrdomérnym kladivem "L"

pro urceni pevnosti v jednoosém tlaku
(méfeno kolmo na sténu opér, tzn. ve vodorovné poloze)

Podklad pro vyhodnoceni:

Levobrezni opéra

Méreni odrazového cCisla na zulovych kvadrech budujicich spodni ¢asti opéry:

b= (]

Méreni naméfené hodnoty | priamér
1 38 44| 44| 38] 42 41,2
2 36| 36 35( 32{ 38 35,4
3 42| 36| 42| 42| 40 40,4
4 36| 40( 38 39{ 40 38,6
5 36( 38] 42 40] 39 39,0
6 35| 38/ 40( 38{ 40 38,2
7 44| 38| 42| 38| 40 40,4

Méreni odrazového cCisla betonu opéry (po odstranéni pripovrchové vrstvy omitky):

méfeni 0,2 m nad Zulovymi kvadry

méfeni 1,0 m nad Zulovymi kvadry

mérfeni 1,8 m nad Zulovymi kvadry

Méreni — ~ — ” —

naméfené hodnoty | prgmér | naméfené hodnoty | priamér | naméfené hodnoty | priamér
1 24| 20| 26( 29 26 25,0(26( 28| 24| 25| 28 26,2]| 24| 22| 24| 22] 26 23,6
2 22| 22] 23| 24] 22 22,6 24| 24| 22| 26] 24 24,01 27]26( 24| 25] 24 25,2
3 23| 22) 22| 21] 20 21,6]| 24| 22| 24| 26| 24 24,0(20] 22| 18] 18] 20 19,6
4 28| 22] 20| 26] 27 24,6) 24| 23[24]22] 20 22,6] 20| 22| 23] 22| 24 22,2
5 24| 26| 28 22{ 24 24,8) 18] 22( 20| 24| 26 22,0] 26| 24| 22| 22] 23 23,4
6 20 22] 26( 23] 24 23,0]24) 24| 20{ 22] 25 23,0122| 18| 24| 24] 22 22,0
7 23| 20] 24| 24| 22 22,6) 26| 26| 24| 25] 24 25,0 23| 20| 25| 22| 21 22,2

Pravobrezni opéra
Méreni odrazového Cisla na zulovych kvadrech budujicich spodni ¢asti opéry:

Méreni

nameéfené hodnoty | pramér
1 38]42|40[ 42| 38 40,0
2 42) 43]45[ 42|43 43,0
3 46] 42] 40[ 42]39] 41,8
4 38] 36| 40( 42| 40 39,2
5 40[39[42]40]|39] 40,0
6 42) 36]40( 38/ 39 39,0
7 40[44[ 42| 38| 40| 40,8

Méreni odrazového Cisla betonu opéry (

po odstranéni pripovrchové vrstvy omitky):

mérfeni 0,2 m nad Zulovymi kvadry

méfeni 1,0 m nad Zulovymi kvadry

mérfeni 1,8 m nad Zulovymi kvadry

Méreni — — — ” — ”

naméfené hodnoty | primér | naméfené hodnoty | primér | naméfené hodnoty | primér
1 20( 24) 22| 22] 18 21,2 24] 26| 26| 22| 23 24,2]1 28| 23| 24| 25] 26 25,2
2 18 22 24| 20| 21 21,0( 25( 26| 26| 24| 23 24,8] 24| 26| 22| 27] 24 24,6
3 26| 24) 26 24] 23 24,6) 24| 25(25[ 26| 24 24,8]1 24| 22| 23] 22] 24 23,0
4 18| 20| 24| 22| 22 21,2) 20| 23| 24| 22] 24 22,6(23]| 22| 23| 24| 25 23,4
5 22( 18] 24[ 20] 19 20,6] 25| 22(20{ 24| 24 23,0] 26| 24| 25| 22| 23 24,0
6 20| 22| 20( 23| 21 21,2(26( 24| 23] 22| 25 24,0] 25| 24| 22| 24] 22 23,4
7 22( 20] 19( 22] 22 21,0] 26| 25(26{ 23] 24 24,8]121]|25[20] 23] 24 22,6

Datum méfeni: 16. 07. 2020

MEéfil: Ing. Jaromir Stfeska




geologické prace

( Ing. Jaromir Stfeska
Kamenice 62, 356 01 Biezova /

Ukol

Tachov - V Alejich - most

Nazev pfilohy

Fotodokumentace - digitalné na CD

—
' Plzensky

Datum éervenec 2020

Okres
Tachov

Vypracoval . v
e Ing. Jaromir Stieska

Katastr
Tachov

Pfiloha €.

7






